Masy szpachlowe / dyspersyjne

GEOWNE ZALETY

— Szybkie i tatwe nakfadanie

— Gfadka, dekoracyjna powierzchnia

— Wysoki stopien biatosci

— Gotowa do bezposredniego stosowania

—tatwa w aplikacji i obréhce mechanicznej

— Mozliwos¢ spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych

Gotowa do uzycia
masa szpachlowa

ZASTOSOWANIE

Gotowa do uzycia szpachla wyréwnujaca do recznego lub maszynowego wygtadzania powierzchni $cian i sufitdw oraz spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych wewnatrz budynkéw. Szczegélnie polecana do
ostatecznego i wykoriczeniowego wyréwnania i wygtadzania powierzchni przed malowaniem. Dzieki biatej barwie i gtadkiej powierzchni pozwala na ograniczenie ilosci wymalowan dla uzyskania petnego
efektu dekoracyjnego. Produkt w postaci fatwej w aplikadji plastycznej masy, ktéra po stwardnieniu fatwo poddaje sie obrébce mechanicznej przez szlifowanie. Masa szpachlowa PROFINISZ moze byc takze sto-
sowana do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych przy zastosowaniu tasmy zbrojacej. Do stosowania na wszelkich typowych podtozach mineralnych jak np.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne,
wapienne i gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe.

Uwaga: Produkt nie powinien by¢ stosowany w pomieszczeniach w ktdrych stata wilgotnos¢ wzgledna przekracza 70%.

DANE TECHNICZNE

Bazowy srodek wiazacy: spoiwo organiczne; Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajace 4 kg, 7 kg i 17 kg produktu.
Barwa: biata; Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamknietym opakowaniu, w pomieszczeniu
Maksymalna grubosc jednej warstwy: do 3 mm; chtodnym, ale chronionym przed mrozem.

Srednie zuzycie: ok. 1,8 kg/m’ na kazdy 1 mm grubosci warstwy; Uwaga: Produkt zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci.

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C; Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkeji (data produkdji i nr partii
Wilgotnosc wzgledna powietrza: < 80%. podane s3 na opakowaniu).

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE PODL£OZA: Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekari), odttuszczone i suche oraz wolne od plam i wykwitéw chemicznych i biologicznych. W przypadku wystepowania porostu grzybéw
podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ woda i odkazi¢ preparatem ALGIZID. Wszelkie luzne, niezwiazane z podtozem warstwy, jak np.: kurz, pyt, odspojone tynki lub ztuszczone powtoki
malarskie trzeba usuna¢. Stare i/lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ woda z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Wystepujace ubytki, nieréwnosci i spekania uzupetnic¢ zgodnie ze sztuka budowlana.
Podtoza pokryte dobrze zwiazana dyspersyjna powtoka malarska nalezy przed nakfadaniem szpachli przeszlifowac papierem Sciernym i odpylic. W przypadku naktadania masy na nowo wykonanych
podtozach mineralnych (jak np. tynki cementowo-wapienne, cementowe i podtoza betonowe), nalezy zachowac¢ minimalnie 2-tygodniowy okres sezonowania.

GRUNTOWANIE: Podtoza chtonne nalezy przed naktadaniem szpachli zagruntowac preparatem

PRZYGOTOWANIE MASY SZPACHLOWEJ: Bezposrednio przed uzyciem produkt doktadnie wymieszac. Przy zastosowanlu natrysku mechanicznego (metoda airless) mase szpachlowa mozna rozciericzy¢
niewielka iloscia wody pitnej (dodajac max. 2% objetosci). Przy ustalaniu ilosci wody nalezy uwzglednic: rodzaj podfoza, warunki wysychania i technike aplikaji.

NANOSZENIE: Mase szpachlowa nanosi¢ na podtoze cienka, réwnomierng warstwa na grubos¢ od 1 mm do 3 mm, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej lub natrysku mechanicznego (metoda airless).
W przypadku wiekszych nieréwnosci gtadz nalezy naktadac w kilku warstwach po utwardzeniu warstwy poprzedniej. W przypadku spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych nalezy na taczeniach zatopic
w szpachli tasme zbrojaca z geowtdkniny (flizeliny) lub siatke z widkien szklanych. Po wyschnieciu powierzchnig gfadzi szpachlowej mozna szlifowac paca z siatka lub papierem Sciernym.

Parametry natrysku urzadzeniem typu Airless:

WAGNER HC940 E SSP 0552-533 200 60 10 2,50
SPEEFLO SPEEFLO PT 6900 XLT DI 661-533 200 60 10 2,50
GRACO T-Max 651 50 18 0 5,50
GRACO MarkV 531 230 brak 0 4,00

WYSYCHANIE: Natozona na podfoze warstwa masy szpachlowej o grubosci 3 mm nadaje sie do dalszej obrobki po ok. 12 godzinach (przy wysychaniu w temp. +-20°Ci wilgotnosci wzglednej powietrza 55%).
Uwaga: Znaczny wptyw na czas wysychania masy szpachlowej ma chtonnos¢ podtoza oraz cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Podczas naktadania i wysychania masy szpachlowej powinna wystepowac temperatura powietrza i podfoza w przedziale od +5°C do +25°C. Bezposrednio po zakoriczeniu
prac narzedzia nalezy umyc¢ woda.
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Wyrdb spetnia wymagania norm: PN-EN 15824 i PN-EN 13963
Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
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